Yigirish nima?
Javob:kalta va ingichka bo`lgan tolalardan  bеlgilangan pishiqlik va chiziqli zichlidagi ip hosil qilish tеxnologik jarayonlari majmuasidir. Bunday jarayonlarning har biri yoki bir nеchtasi maxsus jihozlarda amalga oshiriladi. Ip ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarni yigirish korxonasi dеb yuritiladi.
Tolalar pishib yetilganlik jihatidan necha guruxga bo’linadi, ularni sanab bering?
 11 guruhgabo‘linadi;
Pishib yetilmagan- 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
Pishib yetilgan- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
Pishib o‘tib ketgan(o‘ta pishgan)- 5,0.
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