Titish jarayoninig maqsadi va mohiyatini tasniflang?
Titish jarayonining maqsadi, tolali mahsulotni tozalashga va aralashtirishga tayyorlashdan iboratdir.
Titish jarayonining mohiyati esa, toylangan tolalarni mayda bo‘lakchalarga ajratib, ularning o‘rtacha og‘irligi va zichligini kamaytirish orqali aralashtirish va nuqsonlardan tozalash uchun qo‘lay imkoniyat yaratishdan iboratdir.

[bookmark: _GoBack]Titilganlik darajasi qanday parametrlar bilan baholanadi? 
- bitta paxta bo‘lakchasi massasining o‘rtacha miqdori;
- titilgan tolali mahsulotning zichligi (titishdan oldin va titishdan keyin);
Titilganlik darajasi deganda bitta paxta bo‘lakchasiga yoki bitta tolaga ta’sir etuvchi kuchni tushinish mumkin.
Titilgan va aralashtirilgan tolali mahsulot tozalash jarayonidan o‘tkaziladi. Tozalash ikkita operatsiyadan iborat: 
- tolalar va nuqsonlar orasidagi bog‘lamni buzish; 
- nuqsonlarni  tola (tolalar) dan ajratish. 


